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前  言
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起草。
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人造板及其制品挥发性有机化合物

释放量分级

1 范围

本文件界定了人造板及其制品挥发性有机化合物释放量分级的术语和定义,规定了分级要求、判定

规则,描述了相应的试验方法。
本文件适用于室内装饰装修用人造板及其制品生产、检验和贸易的挥发性有机化合物释放量分级。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T18259—2018 人造板及其表面装饰术语

GB/T29899—2024 人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法

3 术语和定义

GB/T18259—2018、GB/T29899—2024界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
人造板 wood-basedpanels
以木材或非木材植物纤维材料为主要原料,加工成各种材料单元,施加(或不施加)胶黏剂和其他添

加剂,制成的板材或成型制品。
注:主要包括胶合板、刨花板、纤维板等。

[来源:GB/T18259—2018,2.1]

3.2
人造板制品 wood-basedpanelfinishingproducts
以人造板为主要材料进一步加工制作而成的产品或部件。
注:主要包括饰面人造板、木质墙板、木质地板、木质门、木质线条、木质楼梯和木质家居部件等。

3.3
挥发性有机化合物 volatileorganiccompounds;VOCs
测试试件释放的,并由释放舱出口空气中检测到的所有有机化合物。
注:产品中选择和分析的VOCs称为“目标挥发性有机化合物”(简称目标VOCs),本文件中目标挥发性有机化合物

为苯、甲苯、二甲苯(邻、间、对)、联苯、三联苯(邻、间、对)、4-苯基环己烯、萘和苯酚等12种。

[来源:GB/T29899—2024,3.5,有修改]

3.4
总挥发性有机化合物 totalvolatileorganiccompounds;TVOC
经非极性或弱极性毛细管色谱柱(极性指数小于10)分离,保留时间在正己烷至正十六烷之间的有

机化合物总和。
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注1:根据峰面积定量,目标VOCs外的化合物以甲苯的响应因子计算。
注2:TVOC的计算与出口空气中VOCs浓度求和过程相似。

[来源:GB/T29899—2024,3.6]

3.5
总醛酮化合物 totalvolatilecarbonylcompounds
甲醛、乙醛、丙烯醛、丙酮、苯甲醛、丁醛、戊醛、2,5-二甲基苯甲醛、丁烯醛、异戊醛、丙醛、己醛、邻-

甲苯甲醛、对-甲苯甲醛和间-甲苯甲醛15种化合物的总和。
[来源:GB/T29899—2024,3.8]

3.6
豁免化合物 exemptedcompounds
木材自身释放的α-蒎烯、β-蒎烯、3-蒈烯、D-柠檬烯、水芹烯、石竹烯、2-莰酮(樟脑)、2-莰醇(龙脑)和

桉叶油醇9种天然萜类挥发性有机化合物。

4 分级要求

人造板及其制品挥发性有机化合物释放量分为Ⅰ级和Ⅱ级,其分级要求应符合表1的规定。

表1 挥发性有机化合物释放量分级要求

单位为微克每立方米

限制物质名称 CAS号
释放量分级要求

Ⅰ级b Ⅱ级

TVOCa — ≤200 ≤400

总醛酮化合物 — ≤170 ≤390

乙醛 75-07-0 ≤70 —

苯 71-43-2 ≤2 ≤10

甲苯 108-88-3 ≤100 —

二甲苯(邻二甲苯、间二甲苯、

对二甲苯)
1330-20-7

(95-47-6、108-38-3、106-42-3)
≤100 —

联苯和三联苯(邻三联苯、间三联苯、

对三联苯)总和

92-52-4、26140-60-3
(84-15-1、92-06-8、92-94-4)

≤13 —

4-苯基环己烯 4994-16-5 ≤6.5 —

萘 91-20-3 ≤4.5 —

苯酚 108-95-2 ≤70 —

  a 豁免化合物不计入TVOC。
b Ⅰ级产品宜用于对空气质量有较高要求的场所。

5 试验方法

5.1 检测方法

挥发性有机化合物和检测按照GB/T29899—2024进行,其中检测试验条件见表2,人造板及制品
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释放的豁免化合物不计入TVOC。豁免化合物种类应符合附录A的规定。

表2 挥发性有机化合物检测试验条件

参 数 试验条件

环境舱体积

L
1000±10

温度

℃
23±1

相对湿度

%
50±3

空气交换率

次/h
1.0±0.05

产品承载率

m2/m3
人造板、饰面人造板、层积材、集成材等 1.0±0.05

木质地板、木质墙板、木质门、木质线条等 0.4±0.02

5.2 检测时长

检测时长为72h(含)以上,最长不超过336h。当表1中各挥发性有机化合物释放量均已达到产

品相应挥发性有机化合物释放量分级要求时,终止测试。最后一次混合空气采样分析结果为相应检测

时长的试验结果。

6 判定规则

当检测结果符合表1中Ⅰ级要求时,判定该样品的挥发性有机化合物释放量为Ⅰ级;当检测结果有

一项及以上不符合表1中Ⅰ级要求但符合Ⅱ级要求时,判定该样品的挥发性有机化合物释放量为Ⅱ级;
否则,判定该样品的挥发性有机化合物释放量不符合分级要求。
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附 录 A
(规范性)

豁免化合物种类

  松木、杉木、桉木、樟木和柏木等木材释放的豁免化合物种类见表A.1。

表 A.1 豁免化合物种类

序号
豁免化合物

中文名称 英文名称
CAS号

1 α-蒎烯 α-Pinene 80-56-8

2 β-蒎烯 β-Pinene 127-91-3

3 3-蒈烯 3-Carene 13466-78-9

4 D-柠檬烯 D-Limonene 5989-27-5

5 水芹烯 α-Phellandrene、β-Phellandrene 99-83-2、555-10-2

6 石竹烯 Caryophyllene 87-44-5

7 2-莰酮(樟脑) Camphor、(+)-Camphor、(-)-Camphor 76-22-2、464-49-3、464-48-2

8 2-莰醇(龙脑) Borneol、(+)-Borneol、(-)-Borneol 507-70-0、464-43-7、464-45-9

9 桉叶油醇 Eucalyptol 470-82-6
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